TECHNICKY A SKUSOBNY USTAY STAVEBNY, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studena 3, 821 04 Bratislava

Vytlacok Cislo :

SPRAVA O VYSLEDKU

POCIATOCNEJ INSPEKCIE VYROBY
A VNUTROPODNIKOVEJ KONTROLY

podfa Smernice 89/106/EHS z 21.12.1988 o stavebnych vyrobkoch

v zneni neskorsich predpisov

a v zmysle ustanoveni §§ 8a, 11 zakona ¢&. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch

Vyrobok:

Vyrobca:

Vyrobna:

Datum:

Vypracovala:

Riaditel poboc&ky Nitra:

v zneni neskorsich predpisov

€. 104/11/0230/1101/IN
104/11/0228/0503/IN
104/11/0229/0505/IN

Kamenivo do betdénu podla EN 12620

Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych  materialov

pouzivanych v inzinierskom stavitelstve a pri vystavbe ciest podfa EN 13242
ana natery ciest,

Kamenivo do bitimenovych zmesi
dopravnych pléch podia EN 13043

letisk ainych

JIVA-TRADE s.r.0.
Stefana Moyzesa 2700/22
926 01 Sered

Slovenska republika

Kamenolom Dechtice
Slovenska republika

31. 05. 2012

Ing. Lubomira MokraSova

Ing. Ladislav Losy
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Dsvedfovacie miesto OM04, den EOTA Pobotfka Bratislava Pobfoam Zilina .
Notifikovand oscba 1301 Studena 3, 821 04 Bratislava A ﬁi;a%naya 20,010 00 Zilina
Autorizovana osoba SK 84 Pobotka Nové Mesto nf/Vihom Pobodka Kosice

Autorizovana osoba SKTC-105

Usek preukazovania zhody
Studena 3, 821 04 Bratislava

Trendianska 1872712, 915 05 Nové Mesto n/¥ahom Krmanaova 5, 040 01 Kosice

Pobodka Nitra Poboéka Presov
Braneckého 2,949 01 Nitra Budovatelska 53, 080 01 PreSov
Pobotka Zvolen Pobotka Tatranska Strba

Jesenského 15, 960 01 Zvolen Stefanikova 24, 659 41 Tatranska Strba




TSUS, Notifikovana osoba 1301

1 Zlozenie inSpekénej komisie

In8pekcia bola vykonana na zaklade odsuhlaseného programu inSpekcie v zloZeni:
Ing. Lubomira Mokrasova — veduci indpektor

2 Casovy priebeh indpekcie

InSpekcia sa vykonala diia: 30.05.2012
Cislo ziadosti o certifikaciu vnatropodnikovej kontroly: 104/11/0230/1101/IN, 104/11/0228/0503/IN,
104/11/0229/0505/IN

3 Zoznam technickych $pecifikacii a pravnych predpisov vztahujicich sa na vyrobok

EN 12620: 2002 + A1: 2008 Kamenivo do beténu

EN 13043:2002/AC: 2004 Kamenivo do bitimenovych zmesi a na natery ciest, letisk a inych
dopravnych pléch

EN 13242: 2002 + A1: 2007 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych materialov

pouzivanych v inzinierskom stavitelstve a pri vystavbe ciest

Zakon ¢&. 90/1998 Z. z o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.

Vyhlaska MVRR SR ¢&. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia byt
oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znadiek zhody v zneni vyhlasky
MDVRR SR &. 451/2011 Z. z. ’
Vyhlaska MZ SR ¢&. 528/2007 Z. z. zo 16.08.2007, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o poZiadavkach na
obmedzenie oziarenia z prirodného Ziarenia

Pracovné postupy ¢. 1101/01, 0503/01 a 0504/01 na vykonavanie pociatoénej inSpekcie vyroby stavebného
vyrobku a systému vnutropodnikovej kontroly ana vykonavanie priebeznych inSpekcii, posudzovanie
a hodnotenie uginnosti systému vnutropodnikovej kontroly v zmysle zakona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov (Technicky a sku$obny ustav stavebny, n. o., Studena 3, 826 34
Bratislava).

]

4  Vhodnost pouzitia vyrobku v stavbe

a) Kamenivo do beténu, malty a injektaznej malty — do budov, ciest a inych stavebnych diel
Vyrobok: Prirodné kamenivo 0/2 — drobné kamenivo
Prirodné kamenivo 0/4 — drobné kamenivo
Prirodné kamenivo 4/8 - hrubé kamenivo
Prirodné kamenivo 8/16 - hrubé kamenivo
Prirodné kamenivo 16/22 - hrubé kamenivo
Prirodné kamenivo 16/32 - hrubé kamenivo

b) Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych zmesi — na cesty a iné inZinierske stavby.

Vyrobok: Prirodné kamenivo 0/2 — drobné kamenivo
Prirodné kamenivo 0/4 — drobné kamenivo
Prirodné kamenivo 4/8 - hrubé kamenivo
Prirodné kamenivo 8/16 - hrubé kamenivo
Prirodné kamenivo 16/22 - hrubé kamenivo
Prirodné kamenivo 16/32 - hrubé kamenivo
Prirodné kamenivo 22/32 - hrubé kamenivo
Prirodné kamenivo 32/63 - hrubé kamenivo
Prirodné kamenivo 0/32 - trkodrvina (A)
Prirodné kamenivo 0/32 - Strkodrvina (B)
Prirodné kamenivo 0/63 - $trkodrvina

C) Kamenivo do bitimenovych zmesi a na natery — na cesty a iné inzZinierske stavby
Vyrobok: Prirodné kamenivo 0/2 — drobné kamenivo
Prirodné kamenivo 0/4 — strkodrvina
Prirodné kamenivo 4/8 - hrubé kamenivo
Prirodné kamenivo 8/16 - hrubé kamenivo
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Odporuc¢ania vyrobcu na projektovanie a aplikaciu vyrobku: Ziadne
Petrograficky popis suroviny: vapenec

5 Popis technolégie vyroby

Je uvedeny v prevadzkovej dokumentacii vyrobcu:

- Technologicky postup dobyvania a pripravy suroviny pre kamefiolom Dechtice. Vypracoval Ing.
Edmund Piac¢ka, veduci lomu, schvalil Tomas Vavrovi€, konatel spolo€nosti, januar 2012

- Technologické postupy a pokyny na strojné zariadenia. Vypracoval Ing. Edmund Piacka, veduci
lomu, schvalil Tomas Vavrovi¢, konatel spolognosti, januar 2012

- Pokyny pre obsluhu a Gdrzbu technologickej linky HARTL 1310 | - KEESTRACK1800 3D.
Vypracoval Ing. Edmund Pia¢ka, veduci lomu, schvalil Tomas Vavrovi¢, konatel spolo¢nosti, januar
2012.
Dokumentacia je archivovana u vyrobcu, kopia v zlozke vedlceho in§pektora.

6 Posldenie zhody vlastnosti vyrobku s technickymi Specifikaciami a pravnymi predpismi na
zaklade vykonanych pocéiatoénych skusok typu

Vyrobca vykonal pociato¢né skusky typu vyrobku v zmysle technickych Specifikacii.

Prehlad pociato€nych skusok typu (fr. 0/2, 0/4, 4/8, 8/16, 16/22, 16/32, 22/32, 32/63, 0/32, 0/63), Technicky
a skusobny ustav stavebny, n. o., pracovisko Nitra, Braneckého 2, 949 01 Nitra

Protokoly o skuskach €. 40-12-0235 az 40-12-0245, zo dila 25.05.2012, ASL Technicky a skusobny ustav
stavebny, n. o., pracovisko Nitra, Braneckého 2, 949 01 Nitra.

Protokoly o skuskach €. 40-12-0269 a 40-12-0270, zo dna 30.05.2012, ASL Technicky a skuSobny ustav
stavebny, n. o., pracovisko Nitra, Braneckého 2, 949 01 Nitra.

Protokol o skiske ¢&. 30-12-0194 zo dna 23.05.2012, ASL Technicky a skuSobny Ustav stavebny, n. o,
pracovisko Nové Mesto nad Vahom.

Pociato¢nymi skuskami typu sa preukazala zhoda vlastnosti stavebného vyrobku s tymito technickymi
$pecifikaciami: EN 12620: 2002 + A1: 2008, EN 13043: 2002/AC: 2004, EN 13242: 2002 + A1: 2007.

7 Priebeh pociato¢nej inSpekcie vyroby stavebného vyrobku a vnitropodnikovej kontroly

Priebeh a zistenia z pociatoénej inSpekcie vyroby a vnutropodnikovej kontroly su uvedené v kontrolnom liste
v stlade s pracovnym postupom ¢. 1101/01, 0503/01, 0505/01. Kontrolny list je v prilohou &. 1 tejto spravy.

Pracovnici vyrobcu, ktori sa in§pekcie zu¢astnili:
Tomas Vavrovi¢, konatel spoloZnosti
Ing. Edmund Piacka, zodpovedny veduci, manazér kvality
Jan Opalek, veduci vyroby

Zoznam preverovanej technickej dokumentacie systému vnutropodnikovej kontroly:

a) PREVADZKOVA DOKUMENTACIA pre Kamefiolom Dechtice, JIVA — TRDE s.r.o., Stefana Moyzesa
2700/22, 926 01 Sered. Vypracoval Ing. Edmund Pia¢ka, veduci lomu, schvalil Toma$ Vavrovi¢, konatel
spolo&nosti, januar 2012

b) Technologicky postup dobyvania a pripravy suroviny pre kameriolom Dechtice. Vypracoval Ing. Edmund
Piacka, veduci lomu, schvalil Tomas Vavrovi¢, konatel spolo¢nosti, januar 2012

c) Technologické postupy a pokyny na strojné zariadenia. Vypracoval Ing. Edmund Piacka, veduci lomu,
schvalil Tomas Vavrovi€, konatel spolo&nosti, januar 2012

d) Pokyny pre obsluhu a tdrzbu technologickej linky HARTL 1310 | - KEESTRACK1800 3D. Vypracoval
Ing. Edmund Piacka, veduci lomu, schvalil Tomas Vavrovi¢, konatel spolo€nosti, januar 2012.

e) Smernica 1/2012 — RIADENIE KVALITY a zabezpelenie systému vnutropodnikovej kontroly. Vypracoval
Ing. Edmund Pia¢ka, zmocnenec pre kvalitu, schvalil Tomas Vavrovi¢, konatel spoloénosti, januar 2012

f) Smernica 2/2012 Riadenie a dokumentacia Gdajov. JIVA-TRADE s.r.o. Sered. Vypracoval Ing. Edmund
Piacka, schvalil: Tomas Vavrovi¢, konatel spolognosti, januar 2012

g) Smernica 3/2012 Organiza¢na schéma JIVA - TRADE s.r.o. Sered. Vypracoval Ing. Edmund Piacka,
schvalil: Tomas Vavrovi¢, konatel spolo&nosti, januar 2012
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h) Smernica 4/2012 Metrologicky poriadok JIVA - TRADE s.r.o. Sered. Vypracoval Ing. Edmund Piacka,
schvalil: Tomas Vavrovi¢, konatel spolo€nosti, januar 2012

i) Smernica 5/2012 Plan vyrobno-kontrolnych skusok JIVA-TRADE s.r.o. Sered. Vypracoval Ing. Edmund
Piacka, schvalil: Tomas Vavrovi¢, konatel spolo¢nosti, januar 2012

j) Plan otvarky, dobyvania a pripravy v dobyvacom priestore Dechtice. Mapy znazorfiujice polohu a plan
dobyvania. 08.2006 vypracoval Ing. Edmund Piacka, schvalil Toma$ Vavrovi¢, konatel JIVA-TRADE
s.r.o. Sered

k) Rozhodnutie ¢. 3267/2006 o povoleni banskej ¢innosti a trhacich prac malého rozsahu, povolenie na
otvarku, pripravu a dobyvanie vyhradného loZiska v dobyvacom priestore k. U. Dechtice s Casovym
obmedzenim do 31.12.2016. Vydal Obvodny bansky urad v Bratislave, Prievozska 30, 821 05
Bratislava, dna 29.12.2006

[) Poverenie pre Ing. Edmunda Pia¢ku na vykonavanie funkcie veduceho pracovnika pre riadenie banskej
¢innosti na pracovisku Kamenolom Dechtice zo dna 2.1.2012

m) Poverenie pre p. Jana Opalku na vykonavanie funkcie vediceho vyroby, technika zodpovedného
kontrolu a zabezpecenie lomu na pracovisku Kamenolom Dechtice zo dfa 2.1.2012

n) Plan 8koleni. Vypracoval Ing. Edmund Piacka, vedlci lomu, schvalii Tomas Vavrovi¢, konatel
spolo&nosti, januéar 2012

0) Zaznamy zo $koleni podla planu $koleni zo diia 11.4.2012 a 24.4.2012 (strojnici R. Loki, P. Loki, K. Sillo
— platné strojnicke preukazy, Jan Opalek — strelmajster)

p) Prehlad pociato¢nych skusok typu (fr. 0/2, 0/4, 4/8, 8/16, 16/22, 16/32, 22/32, 32/63, 0/32, 0/63), TSUS,
n. o. pracovisko Nitra

q) Protokoly o skuskach &. 40-12-0235 az 40-12-0245, zo dha 25.05.2012, ASL TSUS n. o., pracovisko
Nitra. Protokoly o skuskach &. 40-12-0269 a 40-12-0270, zo dna 30.05.2012, ASL TSUS n. o,
pracovisko Nitra. Protokol o skuske €. 30-12-0194 zo dfia 23.05.2012, ASL TSUS n. o., pracovisko Nové
Mesto nad Vahom

r) Certifikat o overeni & 0572/314.02/2012 (vaha na nakladaci) Vydal Slovenska legalna metrologia,
pracovisko Nitra

s) Zakon €. 90/1998 Z. z o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.

t) Vyhlaska MVRR SR &. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia
byt oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody v zneni vyhlasky
MDVRR SR €. 451/2011 Z. z.

u) Vyhlaska MZ SR ¢&. 528/2007 Z. z. zo 16.08.2007, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o poZiadavkach na
obmedzenie oZiarenia z prirodného Ziarenia

a) EN 13242: 2002 + A1: 2007 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych materialov
pouzivanych v inZinierskom stavitelstve a pri vystavbe ciest

b) EN 12620: 2002 + A1: 2008 Kamenivo do beténu

c) EN 13139: 2002/AC: 2004 Kamenivo do malty

d) Zakon ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov (aktualna verzia)

e) Vyhlaska MVRR SR ¢&. 558/2009 Z. z. zo 16. 11. 2009, ktorou sa ustanovuju skupiny stavebnych
vyrobkov s uréenymi systémami preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody

f) Dodacie listy

g) Protokoly o odbere vzoriek kameniva

8 Nezhody zistené pri pociatocnej inSpekcii

Pri pociatoénej in§pekcii vyroby a systému vnutropodnikovej kontroly sa zistili len nepodstatné nezhody voci
technickym $pecifikaciam a pravnym predpisom, ktoré su uvedené v kontrolnom liste.

Vyrobca je povinny dorucit’' NO oznamenie o odstraneni nedostatkov do 30.06.2012.
Toto oznamenie je zaroven predmetom dalsej priebeznej inSpekcie.

9 Celkové zhodnotenie inSpekcie ,

Pri pociato¢nej inspekcii sa zistili len népodstatné nezhody, ktoré nevyluduji preukazanie zhody stavebného
vyrobku podfa Smernice 89/106/EHS z 21.12.1988 o stavebnych vyrobkoch v zneni neskor$ich predpisov
a zakona 90/1998 Z. z. v zneni neskors§ich predpisov.

Uplatiiovana vnutropodnikova kontrola je v sulade s technickymi Specifikaciami, pravnymi predpismi: EN
12620: 2002 + A1: 2008, EN 13043: 2002/AC: 2004, EN 13242: 2002 + A1: 2007, a zdkonom €. 90/1998 Z.
z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.
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Priebezné inSpekcie sa budl vykonavat v stlade s technickymi $pecifikaciami vztahujucimi sa na stavebny
vyrobok av sulade so Smernicou 89/106/EHS z 21.12.1988 o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov a so zakonom 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.

Termin priebeznej indpekcie je stanoveny na maj 2013.

10 Rozdelovnik

gétlECOk Ulozenie vytlacku, adresat uréenia
1 Vyrobca/ziadatel

2 TSUS - archiv UPZ

3 TSUS — veduci ingpektor

11 Zoznam priloh

Priloha €. 1 Kontrolny list

Sprava o vysledku pociatocnej indpekcie &. 104/11/0230/1101/IN, 104/11/0228/0503/IN, 104/11/0229/0505/IN Strana 5/5
poc_ins_120115



TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. 0.
BUH DING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studena 3, 821 04 Bratislava

Kontrolny list pre kamenivo =

z pociatoénej inSpekcie vyroby a vnuatropodnikovej kontroly

Check list for armourstone and aggregates
for initial inspection of production and factory production control

C.: 104/11/0228/0503, 104/11/0229/0505 a 104/11/0230/1101
Vyrobca: JIVA-TRADE, s. 1. 0.
Miesto vyroby: Dechtice

Slovenska republika

Vyrobok: Kamenivo do beténu podfa EN 12620

Product Kamenivo do bitimenovych zmesi a na natery ciest, letisk a inych dopravnych pléch

podla EN 13043

Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych materialov pouZivanych

v inZinierskom stavitelstve a pri vystavbe ciest podia
EN 13242

Datum in$pekcie: 30. 05. 2012

Vypracoval: Ing. Lubomira Mokrasova — veduci in$pektor

/

[
Osvedfovacie miesto OMO4, dlen EOTA Pobodka Bratislava Pobotks Zilina o
Notifikovana osoba 1301 Studend 3, 821 04 Bratislava A Rudnaya 90, 010 00 Zilina
Autorizovans osoba SK 04 Pohotka Nowé Mesto n/Vihom Pobotka Kodice
Autorizovand osoba SKTC-105 Trendianska 1872/12, 915 05 Nové Mesto n/¥dhom Krmanaova 5, 040 01 Kosice

Poboéka Nitra
i Braneckého 2,949 01 Nitra
Usek preukazovania zhody Pobodcka Zvolen
Studena 3, 821 04 Bratislava Jesenského 15,960 01 Zvolen

Pobotka Presov

Budovatefska 53, 080 01 PreSov
Pobotka Tatranska Strba .
Stefanikova 24, 059 41 Tatranska Strba



Technicka $pecifikacia
Technical specification

EN 12620 EN 13043 [ | EN 13139 EN 13242 [ ] EN 13450
[]1EN 13055-1 [ | EN 130552 [ | EN 133831

Kap./¢él. | Otazka %
Chap./Art. | Question Komentar
1 V8eobecne / Generally

1.1

Specifikovat (uviest) konkrétne vyrobky uvedené v slvisiacej Ziadosti vyrobcu o C VPK {. | na kioré sa poliatotna inSpelkcia
vzfahuje) s uvedenim CSK podfa vyhl. MVRR SR ¢&. 558/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov: ‘

Kamenivo do beténu podia EN 12620

Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych materialov pouzivanych v inZinierskom stavitel'stve a pri vystavbe
ciest podla EN 13242

i

Kamenivo do bitGmenovych zmesi a na natery ciest, letisk a inych dopravnych pléch podra EN 13043

a) Kamenivo do beténu, malty a injektaZnej malty —do budov, ciest a inych stavebnych diel (CSK 1101)
Vyrobok: Prirodné kamenivo 0/2 — drobné kamenivo

Prirodné kamenivo 0/4 — drobné kamenivo
Prirodné kamenivo 4/8 - hrubé kamenivo
Prirodné kamenivo 8/16 - hrubé kamenivo
Prirodné kamenivo 16/22 - hrubé kamenivo
Prirodné kamenivo 16/32 - hrubé kamenivo

b) Kamenive do nestmelenych a hydraulicky stmelenych zmesi — na cesty a iné inZinierske stavby. (CSK 0503)

Vyrobok: Prirodné kamenivo 0/2 — drobné kamenivo
Prirodné kamenivo 0/4 — drobné kamenivo
Prirodné kamenivo 4/8 - hrubé kamenivo
Prirodné kamenivo 4/16 - hrubé kamenivo
Prirodné kamenivo 8/16 - hrubé kamenivo
Prirodné kamenivo 16/22 - hrubé kamenivo
Prirodné kamenivo 16/32 - hrubé kamenivo
Prirodné kamenivo 22/32 - hrubé kamenivo
Prirodné kamenivo 32/63 - hrubé kamenivo
Prirodné kamenivo 0/32 - $trkodrvina (A)
Prirodné kamenivo 0/32 - Strkodrvina (B)
Prirodné kamenivo 0/63 - Strkodrvina

c) Kamenivo do bitt’;ﬁienovych zmesi a na natery — na cesly a iné inZinierske stavby (CSK 0505)
Vyrobok: Prirodné kamenivo 0/2 — drobné kamenivo

Prirodné kamenivo 0/4 — Strkodrvina

Prirodné kamenivo 4/8 - hrubé kamenivo

Prirodné kamenivo 8/16 - hrubé kamenivo

Kontroiny list ¢.

(Check list no.)
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